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《化学工业标准汇编》

前言

本标准参照IS()1382：1996《橡胶术语》、ASTMD1566-95《橡胶标准术语》、MIL-STD-177A(1969)《
橡胶制品外观缺陷术语》等标准中有关橡胶或塑料涂覆织物的术语及有关试验方法标准中的术语定义
，并考虑国内多年生产实践及约定俗成而制定。本标准自实施之日起，代替GB7530-87。本标准的附
录A、附录B是提示的附录。本标准由中华人民共和国化学工业部提出。本标准由全国橡胶与橡胶制品
标准化技术委员会涂覆织物与制品分技术委员会归口。本标准起草单位：化工部沈阳橡胶研究设计院
。本标准主要起草人：张敬之。本标准于1987年3月首次发布。
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《化学工业标准汇编》

内容概要

《化学工业标准汇编:橡胶及塑料涂覆织物与制品》内容简介：本标准自实施之日起，代替GB7530-87
。本标准的附录A、附录B是提示的附录。本标准由中华人民共和国化学工业部提出。本标准由全国橡
胶与橡胶制品标准化技术委员会涂覆织物与制品分技术委员会归口。本标准起草单位：化工部沈阳橡
胶研究设计院。本标准主要起草人：张敬之。本标准于1987年3月首次发布。
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书籍目录

GB／T 7530 1998（2004） 橡胶或塑料涂覆织物术语GB／T 9900-2008 橡胶或塑料涂覆织物 导风筒GB
／T 12584-2008橡胶或塑料涂覆织物低温冲击试验GB／T 12585-2001（2004） 硫化橡胶或热塑性橡胶 橡
胶片材和橡胶涂覆织物挥发性液体透过速率的测定（质量法）GB／T 12586-2003 橡胶或塑料涂覆织物 
耐屈挠破坏性的测定GB／T 12587-2003橡胶或塑料涂覆织物抗压裂性的测定GB／T 12588-2003 塑料涂
覆织物 聚氯乙烯涂覆层 融合程度快速检验法GB／T 13489-2008橡胶涂覆织物燃烧性能测定GB／T
18426-2001（2004） 橡胶或塑料涂覆织物低温弯曲试验GB／T 18946-2003 橡胶涂覆织物 橡胶与织物粘
合强度的测定 直接拉力法GB／T 19089 2003 橡胶或塑料涂覆织物 耐磨性的测定 马丁代尔法GB／T
20027-2005橡胶或塑料涂覆织物破裂强度的测定GB／T 20105-2006风筒涂覆布GB 20415-2006橡胶涂覆织
物绝缘带GB／T 20463.1～2006防水用橡胶或塑料涂覆织物第1部分：聚氯乙烯涂覆织物GB／T
20463.2-2006 防水用橡胶或塑料涂覆织物 第2部分：防水透湿聚氨酯涂覆织物GB／T 24132.1 2009 室内
装饰用塑料涂覆织物 第1部分：PVC涂覆针织物规范GB／T 24132.2-2009室内装饰用塑料涂覆织物第2
部分：聚氯乙烯涂覆编织织物规范GB／T 24132.3-2009 室内装饰用塑料涂覆织物 第3部分：聚氨酯涂覆
编织织物规范GB／T 24133-2009橡胶或塑料涂覆织物调节和试验的标准环境GB／T 24135-2009橡胶或塑
料涂覆织物加速老化试验GB／T 24136-2009橡胶或塑料涂覆织物耐液体性能的测定GB／T 24139-2009
PVC涂覆织物 防水布规范GB／T 24142-2009橡胶涂覆织物变压器用胶囊和隔膜HG／T 2291-1992（2004
） 防水橡胶涂覆织物HG／T 2580-2008 橡胶或塑料涂覆织物 拉伸强度和拉断伸长率的测定HG／T
2581.1-2009 橡胶或塑料涂覆织物 耐撕裂性能的测定 第1部分：恒速撕裂法HG／T 2581.2-2009 橡胶或塑
料涂覆织物 耐撕裂性能的测定 第2部分：冲击摆锤法HG／T 2582-2008橡胶或塑料涂覆织物耐水渗透性
能的测定HG 2714.1-1995（2004） 气胀救生筏A、D型筏HG 2714.2-1995（2004） 气胀救生筏B型筏HG
2714.3-1995（2004）气胀救生筏Y型筏HG／T 2715-1995（2004。） 橡胶或塑料涂覆织物 抗粘合性的测
定HG／T 2716-2008橡胶或塑料涂覆织物静态耐臭氧龟裂性能的测定HG／T 2807 1996城镇燃气调压器
用橡胶膜片HG／T 2808-1996普通胶印橡皮布HG／T 2809～2009浮顶油罐软密封装置橡胶密封带HG
／T 2886-1997（2004） 橡胶水坝HG／T 3047～2004橡胶或塑料涂覆织物透气性的测定HG／T 3048-2009
橡胶或塑料涂覆织物 耐组合剪切曲挠和磨擦性能的测定HG／T 3059.1～2001 橡胶或塑料涂覆织物 整卷
特性的测定 第一部分：测定长度、宽度和净质量的方法HG／T 3050.2-2001 橡胶或塑料涂覆织物 整卷
特性的测定第二部分：测定单位面积的总质量、单位面积的涂覆质量和单位面积的底布质量的方
法HG／T 3050.3-2001橡胶或塑料涂覆织物整卷特性的测定第三部分：测定厚度的方法HG／T
3051-2003橡胶涂覆织物气床垫HG／T 3052～2008橡胶或塑料涂覆织物涂覆层粘合强度的测定HG／T
3053-1999（2004） 橡胶或塑料涂覆织物柔软性的测定扁环法HG／T 3749-2004铁道车辆用空气弹簧橡
胶囊
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章节摘录

插图：
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编辑推荐

《化学工业标准汇编:橡胶及塑料涂覆织物与制品》是由中国标准出版社出版的。
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