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内容概要

《高性能水泥制备和应用的科学基础》是国家“973”计划“高性能水泥制备和应用的基础研究”项目
主要研究成果的总结性专著，详细介绍了与水泥熟料生产、工业废弃物利用、水泥的使用等密切相关
的研究成果，包括：提高水泥熟料胶凝性的高阿利特熟料体系、含硫铝酸盐的硅酸盐熟料体系和复合
熟料体系的研究，阿利特的结构变化和硫铝酸盐的形成动力学；煤矸石活化、粉煤灰活化和钢渣活化
制备辅助胶凝材料，活化的方法和机理，活化的效果等；高性能水泥水化过程与控制、水泥石结构形
成与优化、环境行为和破坏机理等。
《高性能水泥制备和应用的科学基础》内容代表了国内近年来水泥领域基础研究的最高水平，对于水
泥和混凝土科学技术研究具有重要的参考价值，对水泥生产和应用具有实际指导作用。
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章节摘录

第一章 高胶凝性高阿利特水泥熟料矿物体系的研究第一节 概述社会向现代化发展的同时对水泥与混
凝土的性能提出更高的要求：施工性更好、水化热更低、强度更高、体积更稳定、耐腐蚀性和耐久性
更好；同时要求水泥生产和使用过程能够消纳尽可能多的其他工业的废弃物，有利于降低环境负荷。
为此，国家重点基础研究发展规划（“973”计划）批准设立“高性能水泥制备和应用的基础研究”项
目，旨在使水泥具有更高的强度、更优异的耐久性以及在水泥生产和使用过程中能够降低环境负荷。
其基本思路是一方面提高水泥熟料的胶凝性，使之本身具有高强度的同时对以工业废渣制成的辅助胶
凝组分有强的和持续的激发作用；另一方面把各类固体废弃物通过激活处理成具有良好的胶凝性或者
潜在胶凝性的辅助胶凝材料，并且进行优化组合；最终由高胶凝性的水泥熟料和高活性的复合型辅助
胶凝组分复合成高性能水泥。高胶凝性的水泥熟料在制备水泥时可以消纳更多的作为混合材料的工业
废渣，也有可能使水泥水化形成的水泥石具有更致密的结构，从而使水泥基材料可能具有更优异的耐
久性。水泥熟料是制备高性能水泥的关键组分，并将对混合材活性的激发起重要作用，因此，开发生
产适于制备高性能混凝土的水泥熟料具有十分重要的意义。
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编辑推荐

《高性能水泥制备和应用的科学基础》适于从事水泥科研、开发和生产工作的科技人员阅读，也可供
混凝土领域的科技人员参考。
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精彩短评

1、这是精挑细选的书我很喜欢对我的工作很有帮助
2、好质量实用
3、书挺实用的，也很详细。
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