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《硅酸盐材料理化性能检测》

前言

　　本书是根据教育部“面向21世纪职业教育改革和教材建设规划，，中“硅酸盐工艺及工业控 制专
业指导性教学计划及教学大纲”编写而成的，是硅酸盐工艺及工业控制专业的一门重要专 业实践课程
；本书除满足高等职业技术教育、中等职业技术教育的教学要求外，也可作为硅酸 盐化学分析人员和
物理检验人员进行工人技术等级考核时操作技能培训教材。　　作为一门专业实践课程，本书在编写
过程中，严格按教学大纲的要求，在遵循国家标准的 前提下，重点突出操作技能（技巧）的介绍。同
时采用单元训练形式编排，更有利于教学过程的 具体实施。　　由于硅酸盐材料发展十分迅速，各种
理化性能及其检测方法繁多，全面介绍实属不易。因 此，本书仅介绍硅酸盐材料理化性能的常规检测
方法，力求做到“先进、必需、实用”。　　本书共分四个单元，共四十五个训练。第一单元介绍硅
酸盐材料化学性能检测，并按水泥、 玻璃、陶瓷材料分为三个课题，但对相同成分的相同检测方法，
只在其中一个课题中介绍一次， 不重复。第二、三、四单元分别介绍水泥、玻璃、陶瓷的物理性能及
其检测方法。　　本书由湖北省工业学校雷远春主编，并编写第一单元；山西省建材学校董志强编写
第二单元；四川绵阳职业技术学院方久华编写第三单元；天津市城市经济与管理学校辛颖编写第四单 
元。　　由于编者水平有限，书中必定存在不少问题，敬请读者批评指正。
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内容概要

《硅酸盐材料理化性能检测》为职业技术教育国家规划教材。全书以操作技能训练的形式，在符合国
家标准的前提下，特别注重操作方法（技巧）、操作注意事项的编写，突出对学生动手能力的培养；
内容涵盖水泥、玻璃、陶瓷等主要硅酸盐材料，从而满足培养“强技能、宽适应”的应用型人才的要
求。
《硅酸盐材料理化性能检测》共分为四个单元，第一单元介绍硅酸盐材料化学性能（成分）的检测方
法，第二、三、四单元分别介绍水泥、玻璃、陶瓷的物理性能及其检测方法。
   《硅酸盐材料理化性能检测》除满足高等职业技术教育、中等职业技术教育的教学要求外.可作为硅
酸盐化学分析人员和物理检验人员的培训教材，也可作为硅酸盐化学分析人员和物理检验人员进行工
人技术等级考核时操作技能培训教材。
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